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1 DOPPELSEITIGES KLEBEBAND: 12-20 mm breit, 3 mm stark

2 KLEBERAUPE: mind. 3 mm stark, 12-20 mm breit
3 FASSADENBEKLEIDUNG

4 UNTERKONSTRUKTION

5 WARMEDAMMUNG

6 UNTERGRUND

Verwendung lt. Herstellerangabe




1. VORWORT

Eine Fassadenbekleidung ist dann am schonsten, wenn die Art ihrer Befestigung
am Untergrund nicht sichtbar ist. Aus diesem Grund wurden verschiedene
unsichtbare Befestigungsmethoden entwickelt, unter anderem auch das Kleben.
In der Architektur ist dies eine beliebte Art und Weise, eine Fassade zu gestalten.
Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage wurden sehr viele verschiedene Kleber
entwickelt. Derzeit ist es kaum moglich, den Uberblick zu bewahren, welcher
Kleber fir welchen Verwendungszweck geeignet ist. Daraus resultiert unsere
Motivation, grundlegende Anwendungsrichtlinien fur die Wahl des richtigen
Klebesystems herauszufiltern. Das vorliegende Merkblatt soll dabei helfen, die
verschiedenen Einflussgréfien zu erkennen und den Verarbeiter fiir die richtige
Anwendung zu sensibilisieren, damit eine dauerhafte Standfestigkeit der Fassade
gewahrleistet werden kann.

Allgemeine Voraussetzungen

Das Merkblatt gilt, in Verbindung mit der Fachregel des OFHF ,.Planung und
Ausfiihrung von vorgehangten hinterlifteten Fassaden”, fir die Ausbildung
und Ausfiihrung der Klebetechnik von Fassadenbekleidungen an Holz- und
Metallunterkonstruktionen.



2. EIGNUNG VON

KLEBSTORFEN

Fur die stoffschliissige Befestigung (Verklebung) diirfen nur Klebesysteme
verwendet werden, fiir die eine Europaische Technische Bewertung (ETA), eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Gleichwertiges erteilt ist.

Ein sog. Klebesystem umfasst samtliche Komponenten und Hilfsmittel, wie
Reiniger, Primer, Bander und Klebstoffe, die zur fachgerechten Verklebung der
Bekleidung auf die Unterkonstruktion benotigt werden.

Geeignete Klebstoffe im Sinne dieses Merkblattes sind Klebstoffe und
Komponenten (Klebesystem) fir den vom Hersteller vorgegebenen
Verwendungszweck. Fiir den Gebrauch des Klebesystems sind die
Produktspezifikation sowie die Herstellerangaben zum Verwendungszweck,
zu den Einsatzgrenzen und zur Verarbeitung zu beachten.
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3.VERARBEITUNG -

AUSFUHRUNG

Allgemeine Voraussetzungen
fur das Verkleben von hinterlifteten Fassaden

e Essind samtliche Vorgaben des Klebstoff-, Unterkonstruktions-
und Plattenherstellers einzuholen und einzuhalten.

e Der Gebrauch des Klebesystems darf nur durch geschultes Personal
(personifizierte Schulung durch Kleberhersteller oder unabhéngiges Institut
bzw. im Rahmen der vom OFHF angebotenen Schulungen) erfolgen.

In jedem Fall ist ein Personenzertifikat, eine Teilnahmeurkunde oder
ein Schulungsprotokoll mit Teilnehmerliste, einschlieBlich schriftlicher
Bestatigung des Ausbildners, nachzuweisen.

e Esisteine Freigabe fir das anzuwendende Klebesystem vom Kleberhersteller
einzuholen. In dieser ist vom Verarbeiter anzumerken, welche Unterkon-
struktion mit welcher Fassadenplatte und mit welchem Klebesystem verklebt
wird. Zusatzlich ist in der Freigabe anzugeben, um welches Projekt es sich
handelt (Ort, Name etc.).

¢ Die gepriften und freigegebenen Materialkombinationen (Unterkonstruktion,
Beschichtung, Klebesystem und Fassadenbekleidung) sind vom
Klebstoffhersteller bekanntzugeben.

e |n Bezug auf den Brandschutz ist das Kleben Lt. OIB-Richtlinie 2 bis
Gebaudeklasse 3 ohne weiteren Nachweis moglich. Ab der Gebaudeklasse 4
ist meist eine Systempriifung (t. ONORM B 3800-5 erforderlich.
Auszug OIB-Richtlinie 2 vom April 2019:
.Bei Gebduden der Gebdudeklasse 4 und 5 sind vorgehéngte hinterliftete, beliiftete
oder nicht hinterliiftete Fassaden so auszufiihren, dass bezogen auf das zweite (iber
dem Brandherd liegende Geschofl
(a] eine Brandweiterleitung tiber die Fassade und
(b] das Herabfallen groBer Fassadenteile wirksam eingeschrénkt wird.”

e Das Verkleben von Untersichten ist moglich, unterliegt jedoch besonderer
Sorgfaltspflicht und ist in Abstimmung mit dem Klebstoffhersteller zu
planen und auszufiihren. Die Ausfiihrung ist im Brandschutzkonzept zu
beriicksichtigen.
Hinweis: Im Zweifelsfall ist eine zusétzliche mechanische Sicherung der Bekleidung
vorzusehen.



Klebetechnik-Merkblatt fiir vorgehangte hinterliiftete Fassaden

Bei der Auslegung der Unterkonstruktion gilt es - hinsichtlich der Abstande
(Statik) - die materialspezifischen Langenanderungen der Platten und der
Unterkonstruktion durch die Einflisse von Feuchte und Temperatur zu
berucksichtigen.

Die Ablift- und Trocknungszeiten des jeweiligen Klebesystems sind unbedingt

einzuhalten.

Bei Nichtbeachtung kann moglicherweise keine tragfahige Verbindung zwischen

Platte und Unterkonstruktion hergestellt werden.

Wahrend der Verarbeitung darf die Lufttemperatur +5°C nicht unterschreiten.

Die Temperatur der zu verklebenden Bauteile (Fassadenplatten,

Unterkonstruktion) muf3 mindestens +3°C héher sein als die

Taupunkttemperatur der Luft, um Kondensatbildung auf der Oberflache zu

vermeiden.

Hinweise:

» Eine zu kurze Abliiftzeit des Reinigers oder des Primers kann das Klebeverhalten
negativ beeinflussen.

»  Die max. Abliftzeiten des Primers dirfen nicht tberschritten werden

» Die Hautbildezeit des Klebstoffes darf in Abhdngigkeit der Temperatur und
Luftfeuchtigkeit nicht iberschritten werden!!

Aluminium-Unterkonstruktion

Aluminiumprofile missen glatt und blank sein, geriffelte Oberflachen sind nicht
zulassig.

Pulverbeschichtungen konnen aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung,
Verarbeitungsparameter und Chargenunterschiede zu Haftungsproblemen
fihren, die oft auch erst mehrere Jahre nach der Verklebung auftreten. Der
Einsatz von pulverbeschichteten Unterkonstruktionen ist daher prinzipiell zu
vermeiden. Wenn pulverbeschichtete Unterkonstruktionen verwendet werden,
sind projektspezifische Haftungs- und Bestandigkeitsprifungen durchzufiihren
und prozessbegleitende Ma3nahmen zu treffen.

Im Falle von beschichteten Profilen muss die Qualitat der Beschichtung den
Anforderungen des Klebesystems entsprechen (z. B. Haftprifung nach DVS
1618 ,Elastisches Dickschichtkleben im Schienenfahrzeugbau™ oder DIN 54457
.Strukturklebstoffe - Priifung von Klebverbindungen - Raupenschélprifung”).
Es besteht eine Hinweispflicht an den Beschichter, dass beschichtete Profile als
Unterkonstruktion fir eine Fassadenverklebung verwendet werden.

Alu-Profile missen vor der Verklebung gereinigt werden, sodass sie staubfrei,
fettfrei und trocken sind. Weif3rostflecken sind zu entfernen. Genaue
Vorgehensweise laut Klebstoffhersteller.

Es ist das vorgeschriebene Vorbehandlungssystem (Primer oder Reiniger)
des Klebstoffherstellers zu verwenden.

Die Eignung der Platte (Rickseite bzw. Oberflache), fir die Verklebung, ist mit
dem Plattenhersteller abzuklaren. Die sichtebare Vorderseite der Platten darf



NICHT mit dem dem Reiniger oder dem Primer des Klebesystems behandelt
werden, da dies zu nicht mehr entfernbaren Flecken fihrt.

Empfohlen wird, dass die Unterkonstruktion aus mind. 2 mm starken und je
Kleberaupe 40mm breiten Alu-Profilen oder formstabilen Profilen hergestellt
wird, damit die Planheit der Fassade gewéahrleistet werden kann (Achtung vor
Verformung durch den Anpressdruck beim Plattenverkleben).

Nach Demontage (Austausch oder Sanierung) muss die Unterkonstruktion fir
die Wiederverwendung geeignet sein. Es dirfen keine Deformationen oder
statischen Beeintrachtigungen vorhanden sein. Die Oberflache muss laut
Angaben des Klebstoffherstellers vorbereitet und vorbehandelt werden.

Holz-Unterkonstruktion

Die Holz-Unterkonstruktion muss gehobelt und getrocknet sein und darf
max. 18 % Holzfeuchtigkeit aufweisen (Vorsicht: trockene Lagerung).

Die Fugen von Bekleidungen auf Holz-Unterkonstruktion sind geschlossen
zu planen (siehe Merkblatt zur Holz-Unterkonstruktion).

Holzprofile sind vor der Verklebung entsprechend den Herstellervorgaben
zu reinigen.

Es ist das vorgeschriebene Vorbehandlungssystem (Primer oder Reiniger])
des Kleberherstellers zu verwenden.

Klebesystem

Der Verarbeiter hat zum Zeitpunkt der Verklebung ein Klebeprotokoll vor ORT
zu fihren! (Beispiel siehe Anhang).

Es gilt das jeweilige Ablaufdatum der Klebekomponenten zu beachten

(abgelaufene Produkte diirfen nicht verwendet werden und sind auszuscheiden).

Kleber und Klebeband sind wie vom Hersteller angegeben zu verwenden. Die
Kleberaupe muss mind. 3 mm stark und 12 bis 20 mm breit sein.

Das Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Aushartungsfenster sowie die
Aushartungsdauer des Herstellers miissen eingehalten werden.

Hinwels:

Wéhrend der Verarbeitung darf die Lufttemperatur +5°C nicht unterschreiten. Die
Temperatur der zu verklebenden Bauteile (Fassadenplatten, Unterkonstruktion)
muf3 mindestens +3°C héher sein als die Taupunkttemperatur der Luft, um
Kondensatbildung auf der Oberflache zu vermeiden.

Die Sicherheitsdatenblatter, Vorgaben zur personlichen Schutzausriistung und
sicherheitstechnische Vorschriften sind zu beachten.
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Klebetechnik-Merkblatt fiir vorgehangte hinterliiftete Fassaden

Abbildung 1 Horizontalschnitt: Darstellung Klebesystem

Reiniger, Primer (Breite mind. 50 mm) =8 =12
Kleberraupe (Breite mind. 8 mm)
Montageband (Dicke 3 mm)

Bekleidungsmaterial

Die Eignung der Platte (Rickseite bzw. Oberfldche), fir die Verklebung, ist mit
dem Plattenhersteller abzuklaren.

Die Platte ist auf der Klebeflache entsprechend den Herstellerangaben
vorzubehandeln.

Der von den Plattenherstellern vorgeschriebene Randabstand, der Achsabstand
und die max. Plattengréf3en sind einzuhalten.

Platten sind bei der Montage gleichmaBig und mit einem fir das Klebeband
ausreichenden Druck an die Unterkonstruktion anzupressen.

Es ist darauf zu achten, dass es durch die Kleberkomponenten (Reiniger,
Primer, Kleber) bei samtlichen Arbeitsvorgangen zu keiner Verunreinigung oder
Beeintrachtigung der Sichtflache kommt. Hinweis=> Eine spatere Reinigung ist
nicht moglich!

Weiters ist auf die Ebenheit und das Fugenbild der Platten zu achten. Kein
Verzahnen.
Die Toleranzen sind einzuhalten, siehe IFD Richtlinie Toleranzen 2020)!



4. HERSTELLERANGABEN

Die zum Einsatz kommenden Klebstoffe und Klebekomponenten missen
ausreichend gekennzeichnet und Informationen miissen als Produktinfo,
technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt zur Verfligung gestellt werden.
So sind zum Beispiel Angaben zu machen zu:

e Zusammensetzung bzw. Eigenschaften

e zulassigem Einsatzbereich

e Materialunvertraglichkeiten

e Warnvermerken

e Angaben zur Verarbeitung

e Lagerfahigkeit, Herstellungsdatum oder Verfallsdatum

e Chargennummer

e UV-Bestandigkeit

e Schrumpfung

e Durchhartung

e Dauerdehnung

e Haftfahigkeit

e Bruchfestigkeit

e Bruchdehnung

e Entsorgung.

Hinweis:

Vor der Verwendung von Produkten ohne ausreichende
Informationen wird ausdriicklich gewarnt!



5. ANHANGE

UND SKIZZEN

Abbildung 2 Beispiel eines Klebeprotokolls - Forschungsinstitut OFI

Klebeprotokoll - Fassadenverklebung

Verarbeitende Firma
Baustelle / Ort
Baustellen-Leitung (Name)

Beginn der Klebearbeiten Datum Uhrzeit
Ende der Klebearbeiten Datum Uhrzeit
Verklebte Fliche (Plan) (m?)

Wurden alle auf dieser Baustelle tatigen Verarbeiter eingeschult? |:|JA I:INEIN

Gibt es eine mechanische Sicherung der verklebten Teile? |:|JA I:INEIN
KLEBESYSTEM leigelegt werden, aus denen eindeutig ersichtlich ist,
Reiniger (Produkt / Bezeichnung) Charge /Ablaufdatum rden (markiert, nummeriert und beschriftet).
Primer (Produkt / Bezeichnung) Charge /Ablaufdatum
Klebeband (Produkt / Bezeichnung) Charge /Ablaufdatum
Klebstoff (Produkt / Bezeichnung) Charge /Ablaufdatum
HILESMITTEL Umgebung Material
Schleifmittel (Produkt / Art / Type) Temperatur|Luftfeuchte| TemperaturArbeit: Fliche It. Skizze / m? |
Tucher (Produkt / Art / Type)
Messgerat fur Temperatur (Bezeichnung/ Type) °c % °c

Geréte-Nr. kalibriert bis (Datum)
Messgerét fiir Luftfeuchte (Bezeichnung/ Type)

Gerite-Nr. kalibriert bis (Datum) °C % °C
MATERIALIEN
Fassaden-Platte °C % °C
Bezeichnung / Type / Lieferant
Dimension L (mm) B (mm) Starke (mm)
Gewicht (kg) °C % °C
Unterkonstruktion
Aluminium Bezeichnung / Type

I:l g/ Typ o % oc
Beurteilung der Oberfliche |:|trocken l:lsauber l:lfettfrei D
Holz D Bezeichnung / Type °C % °C
Holzfeuchte (max. 18%) (%) Messgerat:
Gerédte-Nr. kalibriert bis (Datum)
o 5 o
Beurteilung der Oberfliche Dgehobelt l:lfrei von Impragnierung |:|Nein, sondern c % c
VORBEHANDLUNG DER KLEBEFLACHEN
Vorreinigen A e Abliftzeit (min) < % °C
Schleifen A e
Reinigen A e Abliftzeit (min)
Primern |:|JA |:|NEIN Abliftzeit (min)
Primer aufgetragen mit |:|Ro||e l:IPinseI
|:|Schwamm l:ISonstiges
Klebeprotokoll Fassade - Seite 1 von 2
Anhang/ Beilagen: Dobjektskizze l:l Fotos
Klebeprotokoll digital verfiigbar
unter: www.oefhf.at/downloads Unterschriften:
(Baustellen-Leitung) (Verarbeiter)

Klebeprotokoll Fassade - Seite 2 von 2




Abbildung 3  Horizontalschnitt: Vertikalfuge / Holz-Unterkonstruktion

HinterlGftung

> - ?TF — )
M
Kleberaupe —— —— Traglatte 8 x 3 cm
Klebeseite gehobelt

Doppelklebeband —

Eternit - Fassadentafel

Hutprofil

Abbildung 4 Horizontalschnitt: Darstellung Klebesystem

Reiniger // Primer (Breite mind. 40 mm) // =t 212
Kleberaupe (Breite mind. 8 mm)

Montageband (Dicke 3 mm)

Reiniger // Primer (Breite mind. 40 mm) / iuuﬁ
Montageband (Dicke 3 mm)

Kleberaupe (Breite mind. 8 mm)




Abbildung 5

Horizontalschnitt:
AuBlen- und Innenecke

Abbildung 7

Horizontalschnitt:
Vertikalfuge /

Alu-Unterkonstruktion

\\

Abbildung 6 Horizontalschnitt:
seitlicher Fensteranschluss
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Abbildung 8 Vertikalschnitt:
Horizontalfuge mit Fugenprofil



Abbildung 9  Horizontalschnitt: Alu-Unterkonstruktion
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Abbildung 10 Vertikalschnitt:
Fenstersturz und Fensterbank

1

Abbildung 11 Vertikalschnitt: ‘
Attika und Sockelbereich L=
—




6. LITERATURVERZEICHNIS

OIB-Richtlinie 2
ONORM B 3800-5 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen”

EN 13501 .Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten”

EN 13823 .Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
- Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen
brennenden Gegenstand fir Bauprodukte mit Ausnahme
von Bodenbeldgen”

Merkblatter und Verbandsregel des OFHF

ETAG 034 1-3 “Guideline for European Technical Approval of kits for external
wall claddings - Part II: Cladding kits comprising cladding
components, associated fixings, subframe and possible
insulation layer”

DVS 3310 .Qualitatsanforderungen in der Klebtechnik”

E DIN 2304 T1 .Klebtechnik — Qualitatsanforderungen an Klebprozesse -
Teil 1: Prozesskette Kleben™

DIN 54457 .Strukturklebstoffe - Prifung von Klebverbindungen -
Raupenschalversuch”
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